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Рассмотрен вопрос разработки математической модели теплообмена между алюминиевыми слит-

ками, прошедшими термическую обработку, и охлаждающим воздухом. Охлаждение происходит в каме-
ре охлаждения, позволяющей автоматически регулировать процесс. Рассмотрены дефекты полуфабрика-
тов алюминия и способы их устранения. Представлена  математическая модель охлаждения ряда алюми-
ниевых слитков. 

 
Гомогенизационный отжиг, охлаждаемый кристаллизатор, скорость охлаждения, термически 

тонкое тело, математическая модель. 
 
 
Литьё алюминиевых слитков в ох-

лаждаемый кристаллизатор приводит к 
появлению неравновесной структуры, т.е. 
дендритной ликвации, появлению микро-
пор, трещин и неслитин,  ликвационных 
наплывов [1]. Для устранения таких де-
фектов, ухудшающих качество слитков, 
проводят термическую обработку. Одним 
из видов термической обработки является 
гомогенизационный отжиг. При гомоге-
низации создаются условия для прохож-
дения выравнивающей диффузии, под 
действием которой растворяются интер-
металлидные включения, выравнивается 
химический состав и свойства твёрдого 
раствора по всему объёму зерна. Вследст-
вие этого пластичность литого слитка по-
вышается, что позволяет увеличить сте-
пень обжатия при горячей обработке дав-
лением, скорость прессования и умень-
шить технологические отходы.  

На структуру слитка оказывает 
влияние скорость охлаждения после гомо-
генизации. При медленном охлаждении 
слитка после гомогенизации успевает 
произойти распад твёрдого раствора алю-
миния с легирующими компонентами. 
Слиток приобретает повышенную пла-
стичность и может деформироваться при 
меньших удельных давлениях и с боль-
шими скоростями. При быстром охлажде-
нии слитка после гомогенизации выше 
температуры перехода основных леги-

рующих элементов в твёрдый раствор 
происходит закалка сплава. Слиток полу-
чается более однородным и прочным, что, 
с одной стороны, способствует получе-
нию более высоких механических свойств 
полуфабрикатов вследствие однородной 
структуры и повышения температуры 
рекристаллизации, а с другой – требует 
значительных усилий деформации. Таким 
образом, скорость охлаждения слитка по-
сле гомогенизации не должна превышать 
критическую скорость охлаждения [2].  

Критическая скорость охлаждения 
зависит, прежде всего, от системы леги-
рования слитка, а также от технологии 
производства (литья, гомогенизации, об-
работки давлением) и структурного со-
стояния (степени рекристаллизации) 
слитка. Как правило, для обеспечения 
разных свойств слитков требуется раз-
личная скорость охлаждения. Для слит-
ков, не упрочняемых термической обра-
боткой, таких как АМц, АМг, скорость 
охлаждения до 300 0С не должна превы-
шать 70 0С/ч. После охлаждения ниже  
300 0С слиток можно охлаждать с любой 
скоростью. 

Охлаждение слитков можно осуще-
ствлять несколькими способами: охлаж-
дение садки алюминия вместе с печью, 
охлаждение садки на открытом воздухе 
или в цехе, охлаждение садки в специаль-
ной камере охлаждения.  
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Охлаждение садки вместе с печью 
обеспечивает равномерную скорость ох-
лаждения, но в то же время снижает вы-
работку продукции. Охлаждение на от-
крытом воздухе или в цехе не требует ни-
каких технических устройств, но приво-
дит к повышению температуры воздуха в 
рабочей зоне и нагреву строительных 
конструкций цеха. Охлаждение садки в 
камере охлаждения позволяет обеспечить 
автоматическое поддержание и регулиро-
вание скорости охлаждения, не снижает 
объёмов производства.  

В связи с этим автором была пред-
ложена конструкция камеры охлаждения 
для алюминиевых слитков.  При проекти-
ровании камеры появилась необходимость 
изучить процесс теплообмена между 
слитками и охлаждающим воздухом.  

Математическая модель теплообме-
на при охлаждении ряда слитков основы-
вается на модели охлаждения одиночного 
слитка [3]. Рассмотрим охлаждение ряда 
слитков воздухом. Для первого слитка 
уравнение, описывающее теплообмен ме-
жду воздухом и слитком, запишется в ви-
де: 
( )
( ) ( )4exp

t-T В0

В1 ⋅⋅−=
− FoBitT

.            (1) 

Здесь 
алλ

α dBi ⋅
=  - критерий Био, 

2d
aFo τ⋅

=  - критерий Фурье, α  - коэффи-

циент теплоотдачи, d  - диаметр слитка, 
алλ - коэффициент теплопроводности 
алюминия, a  - коэффициент температу-
ропроводности, τ  - время, Т0 и Вt  - соот-
ветственно начальные температуры охла-
ждения слитка и нагрева воздуха, 1T  - 
температура первого слитка в ряду в про-
цессе охлаждения. 

Проведя математические преобразо-
вания, получим зависимость, описываю-
щую падение температуры первого слитка 
при охлаждении воздухом: 

( ) ( ) ( )FoBit ⋅⋅−−=∆ 4expt-Tt-T В0В01 , 

где 1t∆  – разность между начальной тем-
пературой слитка Т0 и температурой слит-
ка после охлаждения Т1. 

Количество теплоты, которое отдаст 
первый слиток при охлаждении, составит 
величину 

=∆⋅⋅=∆ 1СЛ1 tmсQ алРал  

( ) ( )( )FoBimс алРал ⋅⋅−−⋅= 4exp1t-T В0 . 

Воздух при охлаждении первого 
слитка нагреется на величину  

( )ВРв ttGсQ −⋅⋅=∆ 1ВВВ1 . 

Это количество теплоты тождест-
венно равно количеству теплоты, отдан-
ному первым слитком 

( ) СЛ11ВВ1 QttGсQ ВВРв ∆=−⋅⋅=∆ . 

Запишем выражение для температу-
ры воздуха после прохождение первого 
слитка 
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Температуру слитка после охлажде-
ния найдём из (1): 

( ) ( )FoBitT ⋅⋅−+= 4expt-T В0В1 . 

Аналогично рассматривая второй и 
последующие слитки, можно получить 
обобщённую математическую модель те-
плообмена для ряда алюминиевых слит-
ков: 
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Здесь N  – номер слитка в ряду, 
NВ

t  – 
температура воздуха после охлаждения 
слитка, NT  – температура алюминиевого 

слитка, 
τ
T  – заданная скорость охлажде-

ния слитков, РвРал сс ,  – соответственно 
теплоёмкость алюминиевого слитка и 
воздуха соответственно, алm  – масса 
алюминиевых слитков, ВG  – расход воз-
духа. 

Из рассмотрения системы уравнений 
(3) можно сделать выводы: 

1. Каждый слиток начинает охлаж-
даться с одной и той же температуры Т0.  

2. У первого слитка скорость охлаж-
дения будет самая большая, так как к сле-
дующим слиткам воздух, будет поступать 
более горячим.  

3. Регулирование процесса охлажде-
ния во времени необходимо вести поэтап-
но по каждому слитку: после охлаждения 
первого слитка до 300 0С с заданной ско-
ростью воздуха можно переходить на ре-
гулирование по второму слитку и т.д. 

Полученная модель позволяет ис-
следовать закономерности теплообмена 
при охлаждении слитков в зависимости от 
режимных и конструктивных факторов.  
 
 

Режимным фактором, влияющим на ско-
рость и время охлаждения, является толь-
ко скорость охлаждающего воздуха. Кон-
структивными факторами являются диа-
метр слитка d  и ширина канала δ . 

Используя (3), исследуем характера 
теплообмена при охлаждении ряда слит-
ков при неизменных конструктивных и 
режимных факторах: скорость охлаж-
дающего воздуха 1,1=W  м/с диаметр 
слитка м 0,24=d , ширина канала 

2,0=δ  м.  
Расход охлаждающего воздуха рас-

считывается в зависимости от его скоро-
сти W  и ширины канала δ , а теплофизи-
ческие свойства воздуха и алюминия оп-
ределяются в зависимости от температу-
ры.  

В процессе расчёта определяем из-
менение температур каждого слитка и 
охлаждающего воздуха во времени. 

По результатам расчёта построен 
график, приведённый на рис. 1, для сле-
дующих исходных данных: начальная 
температура охлаждения слитка 

СТ 0
0 500= , начальная температура на-
грева воздуха Сt 0

В 20= , количество 
слитков в ряду n=5, длина слитка l=12 м, 
время охлаждения 11=τ  ч.  
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Рис. 1. Снижение температуры слитков ряда в течении времени охлаждения 
(1, 2,…,5 – положение слитков в ряду) 
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Из рис.1 можно сделать вывод, что 
температура слитков в начальный момент 
времени охлаждения 5,0=τ  ч почти оди-
накова. Это позволяет сделать предполо-
жение о возможности в начальный период 
времени 5,0=τ  ч регулирования процесса 
охлаждения по первому слитку. Из рисун-
ка видно, что каждый последующий сли-
ток в ряду имеет более высокую темпера-
туру, чем предыдущий. Это объясняется 
тем, что воздух при омывании слитков 
постепенно нагревается, и перепад темпе-
ратуры между слитком и воздухом 
уменьшается.  

Используя рис.1 и систему уравне-
ний (3), можно построить зависимость 
изменения скорости охлаждения слитков 
во времени и понять, не подвергнутся ли 
слитки закалке при заданных режимных и 
конструктивных факторах. После иссле-
дования теплообмена с постоянными кон-
структивными и режимными факторами 
можно перейти к исследованию теплооб-
мена с переменными факторами. 
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MATHEMATICAL MODELING OF HEAT EXCHANGE  
ON AIR COOLING OF A NUMBER OF ALUMINUM INGOTS 
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The paper is devoted to the development of a mathematical model of heat exchange between heat-treated 

aluminum ingots and cooling air. The cooling process takes place in a cooling chamber that allows automatic 
regulation of the process. Defects of aluminum semifinished ingots and methods of their elimination are dis-
cussed. A mathematical model of cooling a number of aluminum ingots is presented.  

 
Diffusion annealing, cooling crystallizer, speed of cooling, thermally thin body, mathematical model. 
 

 
Информация об авторе 

Горшенин Андрей Сергеевич, заместитель заведующего кафедрой «Промыш-
ленная теплоэнергетика», Самарский государственный технический университет. E-
mail: andersonag1@yandex.ru, andersonag1@mail.ru. Область научных интересов: тепло-
обмен в конвективных печах для термической обработки алюминия, оптимизация про-
цессов. 

Gorshenin Andrey Sergeevich, deputy head, the department of heat power 
engineering, Samara State Technical University. E-mail: andersonag1@yandex.ru, 
andersonag1@mail.ru. Area of research: study of heat exchange in convective furnaces for the 
treatment of aluminum ingots and optimization of the process.  

mailto:andersonag1@yandex.ru
mailto:andersonag1@mail.ru
mailto:andersonag1@yandex.ru
mailto:andersonag1@mail.ru



